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El generador de rayos X lider a nivel mundial, es una unidad

rentable de alta vacio que tiene resultados que cumplen con
las normas.

-Realiza el analisis completo profesional de elementos en el cemento, acero,
minerales, grosor del enchapado y elementos peligrosos.

- Detector eléctrico UHRD de
refrigeracion en lugar de un detector
de nitrégeno liquido.

- In-Built (SNE) que aumenta la
habilidad de la seial hasta 25 veces.

- Camara de muestra de alto vacio,
ideal para el anadlisis de elementos
ligeros con bajo contenido.

- Los colimadores y filtros se cambian
automaticamente para las diferentes
muestras.

-ldentificacion de modelos y analisis

arbitrario opcional.

- Resultado independiente de las
pruebas.

- Procedimiento de retroceso no lineal multiple.

- Software y Hardware completamente inteligentes para el analisis de
elementos.



CONFIGURACIONES

-Ventana delgado de alta eficiencia para los rayos de luz.
- Detector eléctrico de refrigeracion (UHRD)

- Sefial con potencia (SNE)

- Camara integrada de alta resolucidn

- Sistema mejorado de Luz

- Colimador automatico y interruptor de filtro

- Analizador mejorado sensible al metal

CAMBIADOR DE MUESTRAS.

*Cambiador de muestras de 10
posiciones.

*Simple, conveniente y ahorro de
tiempo.

*Manejo de una gran cantidad de
muestras de forma automatica y sin
ayuda manual.

*Conveniente para la sobrecarga

de muestras.
*Capaz de analizar sdlidos, tabletas, peliculas, recubrimientos, etc



Método FP

1 *Método basado en el

L0 '® menpe — " .. calculo de las intensidades
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' - *Por ejemplo, recogemos
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T il " . blanco, Be espesor de la

ventana, filtro primario, kV) para calcular la salida del tubo de distribucion

espectral.

*En el software de FP, se estima la composicion de la matriz y es necesario al
menos un estandar por elemento. Intensidades medidas se convierten en sus
intensidades tedricas equivalentes en un proceso iterativo para calcular la
concentracion de la muestra.

Las principales caracteristicas de software de FP

*La plena aplicacion de los algoritmos de planificacidon familiar del Estado-of-the-
Art sumable tanto a granel y de multiples capas delgadas.

*Utiliza el rigor, NIST actualizada (Instituto Nacional de Estandares y Tecnologia,
EE.UU.) algoritmo para calcular.

* Tubo de Distribucidn espectral en la aplicacion FP.

Utiliza un algoritmo mejorado para la computacidon Coeficientes de absorcion de
masa (MAC), derivado de los datos mas recientes de MAC en la literatura. Esto
ha demostrado ser mas preciso que el algoritmo de LeRoux Thih cominmente



usado, especialmente en el rango de energia mas bajo y en las regiones, L-M-, y
N-borde de elementes mas pesados.

Hasta 35 elementos quimicos en un sistema de muestras pueden ser manejados,
incluyendo analiticos y no analiticos.

Los analiticos que pueden ser manejados por el rango sftware 5-94 en numer
atomica (energia de linea de 0.185 keV a través de 60 keV.

Una ventana Grifico Interactivo es parte del software.

Un sistema de ayuda practica se incorporo en el software para ayudar en varios
detalles de la operacion.

Ejemplos de aplicaciones tipicas se proporcionan para ayudar al usuario a
obtener experiencia practica con rapidez y facilidad.

Principio de Funcionamiento

Cuando una sustancia es irradiada
por el rayo X emitido por el tubo de
rayos X, los atomos en esta
sustancia seran excitados y emitiran
rayos X secundarios, i, e. la llamada
de fluorescencia de rayos X.

Cada elemento emite su
caracteristica de  fluorescencia

B
Rayos X, con Ila intensidad I/’ Amplifier
proporcional a la concentracion del
elemento contenido en la muestra.
r . . ege . l‘(
El Analisis utiliza fluorescencia de

rayos X (XRF) se llama " rayos X de
fluorescencia Espectroscopia"”. Este
ha sido uno de los métodos mas utilizados para medir la composicion elemental.
Energia dispersiva de rayos X de fluorescencia medidas, espectroscopia de
fluorescencia de rayos X integrado por Propiedades de fotones de rayos X



emitidos en diferentes niveles de energia. Estos fotones con diferentes energias,
son recibidas por el detector y se convierten en una serie de senales eléctricas
gue son amplificadas, tratados y transformados en valores numéricos (seiales
digitales) utilizando métodos electronicos. Estos valores se separan en un
analizador multicanal (MCA) de acuerdo con sus energias de fotones, por lo que
para formar un espectro. A continuacion, los valores, después manejado por el
software, se muestran, en la unidad de concentracion del elemento, u otras
unidades.
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