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EDX 3600H

Analizador de Mineria

El Equipo analizador de Mineria Skyray es un espectrémetro profesional de alto
rendimiento de fluorescencia de rayos X. De alto rendimiento de oficina para geologia y
mineria. El Analizador EDX-300H fabricado en el 2011, esta equipado con la tecnologia
de andlisis global avanzada, sistema de vacio inteligente y tecnologia electrénica

Sistema Desarrollado y patentado bajo la tecnologia de Skyray, combinacidn del sistema
de vacio con el tubo de baja energia, que reduce eficientemente las pruebas de
interferencia, y mejora la resolucion de energia de Mg, Al, Si, P, y otros elementos ligeros
en geologia y minerales

Especializado en elementos minerales y Pruebas de Grado.

-Analizador de mineria EDX3600H r estd disefiado especialmente para la industria de
mineria y geologia.

-Este instrumento cuenta con alta precision, velocidad de la prueba rapida y facil
operacion etc.

-Tiene varios modos de prueba, incluyendo el andlisis de aleacidn, analisis de suelos,
analisis de metales preciosos, analisis de RoHS.

-Muestras, incluye minerales, escorias, piedras, etc.

-Contenido analitico de Na a U.

-Muestras de ensayo r solidos, liquidos y polvos.
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Ventajas de Rendimiento

-Delgada ventana de tubo super eficiente de rayos x de luz, que se ha desarrollado
especialmente para la prueba mineral, alcanza el nivel avanzado internacional.

-Detector silicio Drift (SDD), proporciona mejor linealidad, resolucion, las caracteristicas
del espectro de energia y una mayor proporcién de pico / base.

-Skyray patente de sefial-a-ruido reforzador (SNE), mejora la capacidad de procesamiento
de la sefial por 25 veces o mas.

-Construido con cdmara CMOS HD.

-Interruptor automadtico de colimador y filtro de acuerdo con diferentes muestras, se
elimina la problematica de la operacién manual

Triple disefio de proteccidn de rayos x

(1) Proteccién Mecdnica : segregacion de rayos x

(2) Proteccidn Electrénica: Desconexidon automatica de rayos X al abrir la tapa durante la
prueba

(3) la proteccion del software: Apagado automatico del programa al abrir la tapa durante
la prueba

Pantalla LCD muestra directamente los pardmetros importantes: tensién del tubo, tubo de
grado actual y vacio

-2L de la bomba de vacio

Especificaciones técnicas

Rango medible: Naa U

Rango analitico: ppm-99.99% (materiales diferentes, con diferente rango analitico)
Andlisis simultdneo: decenas de pruebas de elementos simultdneamente
Precisidon: 0,05% (contenido de 96% 1)

Tiempo de prueba: 60g-200

Resolucién: (140-5) eV

Voltaje del tubo. 5 KV-50KV

Corriente del tubo: 50u A-1000U A
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Parametros del producto

Potencia: 200w Voltaje de entrada: AC 220V (opcional: 110)
Temperatura ambiente: 15C - 30C Humedad ambiente: 35% -70%

Ejemplo tamafo de la cdmara: 320 mm x 100 mm Dimensidn Instrumento: 660mmx510mmx350mm
Peso: 65 kg

Configuracion estandar

-Alta eficiencia ventana super delgado tubo radiografia

-de alto rendimiento detector UHRD enfriamiento electrénico
-Relacién sefial a ruido reforzador

-CMOS cdmara HD

-Colimadory el filtro

-Triple modo de proteccién de la seguridad

-90mmx70mm LCD

-Bomba de vacio
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ANALIZADOR DE MINARIA, CASOS DE APLICACION
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| Name Na20 AI203 Si02 Fe203 K20 Name In { Zn
| Kaoln-1 04775 | 163222 | 746662 | 48268 | 3.4181 Zn Mineral 1 0.1662 657814
| Kaolin-2 0.5892 | 165028 | 74.6302 | 48413 | 3.4483 2n Minersl 2 01874 45.8565
| Kasolin-3 04711 16.4921 | 74.6794 | 48281 | 24532 Zn Minersl 3 018685 i
| Kaolin-4 0.5514 16.4986 | 746796 | 48460 3.4570 Zn Mineral 4 0.1843 457121
| Kaolin'5 0.5375 | 164457 | 746653 | 48253 | 34422 R H S
| Kaolin-& 0.5425 | 164979 | 746883 | 4.8258 | 3.4540 T o e
| Kaolin-7 0.5494 | 164726 | 74.6485 | 48116 | 34443
| Kaolin 8 04872 | 164997 | 7a74a6 | sw32r | 34443 Zntiinerdl? wIN0s 2901
| Kaoln-8 0.5430 | 165200 | 746020 | anz3s | 34304 Zo Wiers| 8 91882 45:8769
| Kaoln-10 04072 | 164562 | 74.6771| 48126 | 34386 Zn Mingral 9 0.1857 45.6586
| Kaolin-11 05773 | 16.5287 | 747196 | 48233 | 34478 Zn Mineral 10 0.1804 45,6418
| Averagevalue 0.5331 164768 | 746720 | 48270 | 3444y Zn Mineral 11 0.1808 45,7063
| Range 0.1181 02076 | 0.1418 0.0343 0.0409 Avarage value 0.1787 458724
| Standard deviation 0.0418 | 00576 | 00388 | 0.0104 | 00110 Standard daviation 0.0078 0.0898
| Relative standard deviation 7.8326 03495 | 00520 0.2147 03207 Relative standard deviation 4 3849 | 0.18627
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ANALIZADOR DE MINERIA, CASOS DE APLICACION

Regeatability

Name Pb | 2n Cu | Fe Co | & s w | A
1 53.62 | 5.05 3 56 ‘ 0.1 119 | 308 14.16 o2 | o7
2 §3.45 4,85 348 | o 128 | aar 15630 | 032 0.26
3 53.32 515 340 | 98 132 | 3s4 1523 | 0.20 026
‘ 53.84 513 320 | 94 126 | 346 1498 | 035 0.24
Y 53.42 8.07 388 | 960 125 | asr 1538 | 0.81 0.28
s 53,79 5.00 346 | 1040 124 | 412 1548 | 029 028
7 3323 | 504 148 | ssr 128 | 3m 1aos | o4 0.26
- 53.31 5,06 164 | 9ee 119 | an 1468 | 082 0.24
9 53.80 813 354 i 9.76 1.34 : 394 14.32 042 0.27 |
10 53.10 5.01 3131 | em 127 | 416 1504 | 037 0.26
" 5286 5.34 36t | 924 166 | 3.72 14.16 0.43 028
Average value 53.44 5,00 353 | 98 120 | 370 1a8s | 038 0.28
Standard deviation 0.0 0.10 017 | 024 o | 03 0.48 0.12 0.02
Relative standard devintion 0.57 198 | 468 i 248 LR | ®90 320 30.37 547
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TABLA PERIODICA DE ELEMENTOS

(CARACTERISﬂICAS TABLA DE ENERGIA X-RAY)
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